21.01.14
Priifprotokoll (stehender Stahltrager)
Kunde SMK Werkstoff Stahlverzinkt
Auftrags-Nr. 132504 Probentyp Seitentest
Art und Bezeichnung : TKM 2
Prifgeschwindigkeit : 4 mm/min
Priifergebnisse:
Frmax dL bei Fmax
Nr N mm
1 2920 19,8
2 3240 11,0
3 3610 | 16,7
4 3900 9.5
5 3170 13,6
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Dehnung in %
Statistik:
Serie | Fmax |dL bei Fmax| Feren |dL beiBruch
n=5 N mm N mm
X 3370 14,1 1040 22,0
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